REVISIONE DEI MODELLI NUMERICI ALLA MACROSCALA PER LO STUDIO DEL FENOMENO DI INFRAGILIMENTO DA IDROGENO by Colombo, Chiara et al.
AIAS – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ANALISI DELLE SOLLECITAZIONI 
44° CONVEGNO NAZIONALE, 2-5 SETTEMBRE 2015,  – UNIVERSITÀ DI MESSINA 
 




REVISIONE DEI MODELLI NUMERICI ALLA MACROSCALA PER LO 
STUDIO DEL FENOMENO DI INFRAGILIMENTO DA IDROGENO 
 
Chiara Colomboa, Giorgia Gobbia, Laura Vergania 
 
a Politecnico di Milano - Dipartimento di Meccanica, Via La Masa 1, 20156, Milano 





Il fenomeno di infragilimento da idrogeno, noto da diversi anni, rimane un argomento di grande interesse 
scientifico. Di recente, in letteratura l’attenzione si è spostata prevalentemente sullo sviluppo di modelli 
numerici in grado di riprodurre il fenomeno o di chiarire e/o interpretare alcuni aspetti che lo 
caratterizzano. Diverse sono le scale dimensionali considerate: scala atomistica, nano, meso, 
macroscala. I modelli sviluppati alla macroscala sono prevalentemente modelli ad elementi finiti di tipo 
coesivo il cui scopo è la valutazione della resistenza meccanica di un materiale sotto effetto combinato 
di sollecitazione meccanica applicata e ambiente aggressivo, in particolare ricco di idrogeno atomico. Il 
presente lavoro propone una revisione dei modelli numerici alla macroscala presenti in letteratura al fine 
di riassumere lo stato dell’arte, di valutare pro e contro dei modelli presenti e individuare quali possano 
essere gli sviluppi futuri per l’ottimizzazione di un approccio numerico a questa scala. 
 
Abstract 
Hydrogen embrittlement is a phenomenon well known since several years and still nowadays, it deserves 
great attention in the scientific research field. Recently, in literature the attention moved toward 
numerical models able either to reproduce this complex phenomenon or to clarify and/or interpret some 
characteristic aspects. Different dimensional scales are considered: atomistic scale, nano, meso and 
macroscale. The macroscale models mainly consist of finite cohesive element models aimed to evaluate 
the mechanical properties of a material under the combined effect of mechanical stress and aggressive 
environment, particularly rich in atomic hydrogen. The present work proposes a review of the 
macroscale numerical models available in literature in order to summarize the state of art, to evaluate 
pros and cons of the numerical models and thus to identify the possible further developments to optimize 
the numerical approach at this scale. 
 





L’infragilimento da idrogeno è fenomeno complesso che interessa tutti i componenti che sono a contatto 
con ambienti contenenti questo elemento. L’infragilimento interessa non solo la superficie, ma si estende 
all’intero materiale, portando ad un degrado delle proprietà meccaniche della struttura a contatto con 
l’ambiente idrogenato. 
Il fenomeno di infragilimento è il risultato dell’interazione di diversi fattori che possono essere 
classificati come (Figura 1, [1]): 
1) ambientali, legati alla contaminazione; 
2) meccanici, legati ai carichi applicati; 
3) dipendenti dal materiale. 
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Figura 1: Schema dei fattori interagenti nel fenomeno di infragilimento da idrogeno. 
 
Più in dettaglio, dal punto di vista ambientale le fonti da cui l’idrogeno atomico può essere sviluppato 
per contaminare un acciaio sono molteplici e possono essere più o meno evidenti. Per esempio, 
l’idrogeno può essere presente come elemento in forma gassosa, come nel caso di bombole e recipienti 
per lo stoccaggio e il trasporto di idrogeno gassoso [2], che oggigiorno è tra i vettori energetici più 
studiati e in via di sviluppo (si pensi ad esempio alle fuel-cells). 
L’idrogeno può anche essere un prodotto di reazioni chimiche che si sviluppano in ambienti acidi, come 
spesso avviene nel settore petrolifero in presenza di idrocarburi [3-6]. 
Altri ambienti dove la presenza di idrogeno è meno evidente sono legati alle dissociazioni chimiche che 
si sviluppano durante il degrado dei lubrificanti e alla loro contaminazione con acqua. Recentemente, si 
sono infatti verificati cedimenti di cuscinetti di supporto per turbine eoliche ([7], [8]), dove l’effetto 
dell’infragilimento è combinato con la fatica da contatto. Anche i giunti bullonati possono soffrire il 
fenomeno dell’infragilimento, legato ai trattamenti termici subiti dagli acciai da bullonatura [9]. 
Indipendentemente dal tipo di contaminazione, una volta che l’idrogeno in forma atomica penetra 
all’interno del reticolo cristallino dell’acciaio, inizia il fenomeno di diffusione e di conseguente degrado 
delle proprietà meccaniche. 
Per quanto riguarda i fattori meccanici, l’infragilimento è chiaramente influenzato dal tipo di carico 
applicato al componente, statico o di fatica, come verrà commentato in seguito. Inoltre, altri fattori 
meccanici evidenziati dalla letteratura sono legati all’intensità del carico e all’eventuale presenza di 
sovraccarichi che possono accelerarlo [10], richiamando l’idrogeno atomico presente nel reticolo sulla 
base del complesso stato di sforzo che nasce all’apice della cricca. Infine, anche la presenza di sforzi 
residui che sono noti essere positivi per i materiali per sostenere carichi ciclici, in realtà sono motivo di 
diffusione dell’idrogeno nella struttura del componente sulla base del diverso gradiente di sforzo 
presente [11]. 
Infine, il materiale ha un ruolo chiave nel verificarsi del fenomeno di infragilimento. Questo, infatti, 
dipende da una serie di parametri che sono caratteristici del materiale e che non sempre sono di facile 
derivazione: il coefficiente di diffusione, la solubilità, e il tipo di microstruttura che influenza il 
quantitativo di idrogeno presente nel reticolo e nelle trappole. L’influenza di tutti questi fattori sarà 
commentata più in dettaglio nel seguito del lavoro. 
 
Data la molteplicità dei fattori che concorrono al fenomeno, il problema dell’infragilimento può essere 
approcciato da diversi punti di vista: meccanico, chimico o fisico. Pertanto, la letteratura relativa a tale 
argomento è sicuramente molto vasta e comprende sia prove sperimentali, sia modelli, analitici e 
simulazioni numeriche. 
I modelli analitici sono sicuramente molto utili per capire il fenomeno, ma molto spesso limitati nelle 
loro formulazioni. Tra le loro debolezze principali si possono richiamare [12]: 1) l’effetto della 
geometria del componente e dei gradienti di sforzo che si generano; 2) le proprietà del materiale, che 
non sono considerate essere dipendenti dal contenuto di idrogeno. 
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E’ quindi evidente l’importanza di sviluppare modelli numerici che simulano nel modo più completo 
possibile l’infragilimento da idrogeno, soprattutto in presenza di cricche, tenendo conto sia di fattori 
globali che locali. Infatti, avere a disposizione modelli numerici affidabili può essere un utile punto di 
partenza per indirizzare le campagne sperimentali di caratterizzazione degli acciai in presenza di 
idrogeno, che tipicamente sono complesse soprattutto in riferimento alla carica di idrogeno nel 
materiale. 
Per quanto riguarda i modelli numerici, una possibile classificazione può essere proposta in base alla 
scala dimensionale alla quale sono sviluppati. Un possibile schema è rappresentato in Figura 2. 
In questo lavoro si è scelto di focalizzare l’attenzione sui lavori numerici sviluppati alla macroscala, al 
fine di riassumere lo stato dell’arte, di valutare pro e contro di tali modelli presenti in letteratura e di 
individuare quali possano essere gli sviluppi futuri per l’ottimizzazione di un approccio numerico a 
questa scala dimensionale. 
 
 
Figura 2: Schema delle scale dimensionali a cui sono stati sviluppati 
i modelli di simulazione dell’infragilimento da idrogeno. 
 
1. I MODELLI NON COESIVI 
 
La letteratura numerica ha sviluppato diversi approcci numerici per descrivere il fenomeno 
dell’accelerazione nella propagazione delle cricche sotto l’azione combinata di carichi e della presenza 
di idrogeno (hydrogen assisted stress corrosion cracking, HASCC). Il loro scopo è quello di stimare i 
parametri della meccanica della frattura per la progettazione di strutture criccate e per la previsione della 
propagazione dei difetti in presenza di idrogeno. 
Uno dei primi modelli numerici che sono stati implementati in letteratura per determinare questa 
grandezza è quello di [12]. Gli autori immaginano che la propagazione in modo I della cricca avvenga 
a seguito del cedimento di una serie di provini fittizi, posizionati perpendicolarmente alla direzione di 
propagazione della stessa e sollecitati in modo unidirezionale, come rappresentato in Figura 3. 
Ogni provino equivale ad un elemento finito, sottoposto ad una micro prova fittizia monoassiale di 
trazione. Il cedimento di ogni provino avviene quando la concentrazione di idrogeno raggiunge il valore 
critico che la microstruttura può tollerare, oppure quando si supera la massima deformazione. Una volta 
portato a cedimento il primo provino nella zona dell’apice della cricca, il modello ipotizza una 
ridistribuzione dell’idrogeno presente sugli altri elementi. L’analisi è un transitorio, suddiviso in 
intervalli di tempo sufficientemente piccoli da simulare correttamente la velocità di trasporto 
dell’idrogeno e l’incremento di carico. 
Questo è un approccio complesso, che richiede algoritmi di re-meshing durante la propagazione della 
cricca, poiché ogni volta che un elemento all’apice cede, viene cancellato dall’analisi. La geometria 
all’apice della cricca e la mesh presente in tale zona è infatti uno dei parametri da tenere in 
considerazione per simulare correttamente il richiamo di idrogeno dal cuore del materiale alla zona 






Macro scala (modelli 
agli elementi finiti)
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Figura 3: Schema dell’approccio di provini fittizi, proposto da [12]: 
propagazione della cricca come sequenza di cedimento di una serie di provini lungo il fronte. 
 
Un altro modello numerico sicuramente complesso e sviluppato più di recente è quello del lavoro [13], 
che simula l’infragilimento di provini di trazione in magnesio sollecitati in controllo di deformazione. 
Il modello, sviluppato alle differenze finite, estrae risultati dello studio del comportamento del materiale 
alla mesoscala, per implementarlo a livello di macroscala. Più in dettaglio, questo modello simula il 
materiale come composto di fasci di fibre paralleli tra loro ed orientati parallelamente al carico applicato. 
Quando il materiale viene contaminato da idrogeno, la deformazione a rottura del fascio, εf, viene ridotta 
esponenzialmente rispetto alla concentrazione locale di idrogeno. L’innesco e la propagazione della 
cricca sono quindi trattati come il risultato di una sequenza di eventi di cedimento che considerano le 
singole fibre. 
Entrambi i due modelli citati ([12], [13]), quindi, degradano le proprietà meccaniche dei materiali in 
funzione del quantitativo di idrogeno, basandosi su leggi sperimentali o tarate sulla base del 
comportamento stesso dell’acciaio infragilito. Anche il modello di [14], che presenta una simulazione 
tridimensionale, si basa su considerazioni simili. Le analisi esplicite di questo lavoro presentano l’effetto 
dell’idrogeno in una struttura policristallina, considerando carichi di fatica ed includendo l’effetto della 
plasticità ciclica e del degrado delle proprietà meccaniche a bordo grano. Le analisi sono multi-scala e 
spaziano dal singolo cristallo alla macroscala di un provino DCB. 
Infine, un ultimo approccio alla macroscala interessante tra quelli proposti in letteratura è quello di [6], 
che analizza una cricca interna in acciai per condotte petrolifere, in ambiente aggressivo contenente H2S 
e dove si sviluppa idrogeno. Le simulazioni si focalizzando sull’idrogeno accumulato all’interno della 
cavità della cricca, analizzando sia analiticamente che numericamente la diffusione di idrogeno e gli 
sforzi generati dalla pressione di idrogeno stessa. Gli autori hanno osservato che la propagazione di tali 
cricche è principalmente governata dalla tenacità, dal pH e dalla posizione della cricca. 
 
2. I MODELLI COESIVI 
 
Recentemente, i modelli che in letteratura stanno avendo maggior diffusione sono i cosiddetti “modelli 
coesivi” (Cohesive Zone Models, CZM). In generale, con tale designazione si raggruppano tutti i modelli 
che utilizzano elementi coesivi per simulare un danneggiamento, come per esempio la propagazione di 
una cricca. La legge costitutiva che riproduce il comportamento del materiale negli elementi coesivi è 
definita attraverso una legge di trazione-separazione (Traction-Separation Law, TSL). 
Si tratta di una curva sforzo-spostamento che simula fenomenologicamente la separazione delle facce 
della cricca. Tale legge, infatti, non è legata a nessun parametro fisico, ma piuttosto è un semplice mezzo 
per descrivere la sollecitazione coesiva in corrispondenza dell’apice. Pertanto, questo approccio si presta 
ad essere utilizzato con diversi tipi di materiali fragili e duttili. In base al materiale con cui si lavora la 
TSL presenta formulazioni diverse (Figura 4). Questo conferisce grande flessibilità e versatilità. Inoltre, 
un ulteriore punto di forza dei modelli coesivi è che offrono la possibilità di raggruppare in un’unica 
simulazione sia l’innesco che la propagazione della cricca. Per contro, utilizzare questi elementi 
significa che la direzione di propagazione della cricca deve essere nota a priori. Inoltre, essendo la legge 
coesiva fenomenologica c’è sempre bisogno di tarare i parametri che la caratterizzano con risultati 
sperimentali per poter simulare correttamente il comportamento meccanico del materiale analizzato. 
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Figura 4: Alcuni esempi di TSL proposte in letteratura [15]. 
 
L’idea fondamentale alla base dei modelli coesivi è stata proposta da Dugdale [16] e da Barenblatt [17]. 
Dugdale [16] utilizzò questo modello per descrivere analiticamente la deformazione plastica vicino 
all’apice di una cricca per cui lo sforzo in direzione normale era limitato dal valore di snervamento di 
un materiale con plasticità ideale. La sua applicazione come modello di frattura è avvenuta in seguito, 
ed è poi stata sviluppata all’interno del metodo di analisi ad elementi finiti. Anche Barenblatt [17], sulla 
base di osservazioni sperimentali, suggerì una legge di trazione e separazione di decoesione di un 
reticolo atomico per evitare la singolarità all’apice della cricca. 
Nel caso specifico di simulazioni di propagazione in presenza di idrogeno, l’analisi coesiva viene 
affiancata da un’analisi di diffusione, per valutare la concentrazione di idrogeno locale all’apice della 
cricca. Sulla base della concentrazione di idrogeno, si ridimensiona la legge di trazione-separazione che 
governa gli elementi coesivi, in modo da ridurre la resistenza meccanica del materiale a propagazione e 









                            [19] (2) 
 
dove: 𝜎𝑐(𝜃) è lo sforzo coesivo calcolato correntemente, 𝜎𝑐 è lo sforzo coesivo massimo ammissibile, 
il rapporto 𝜎𝑐(𝜃)/𝜎𝑐 è l’energia coesiva, 𝜃 è un fattore che rappresenta la copertura di idrogeno nel 
reticolo del materiale, 𝐶 è la concentrazione totale di idrogeno all’interno dell’acciaio, ∆𝑔𝑏
0 è l’energia 
libera di Gibbs, 𝑅 è la costante universale dei gas e 𝑇 è la temperatura. 
Il lavoro [20] è tra i primi ad utilizzare un approccio numerico basato sulle Eq. (1) e (2) all’interno di 
una simulazione numerica, con decoesione all’interfaccia tra una inclusione e la matrice in lega di nichel. 
Anche [18] presenta una simulazione con decoesione di una cricca centrale in una piastra, con 
propagazione intermittente dovuta alla differenza di tempo che richiede l’idrogeno per diffondere verso 
la zona coesiva. 
Più recentemente si sono sviluppati modelli per studiare la diffusione dell’idrogeno in funzione dello 
sforzo idrostatico, della deformazione plastica e della velocità di deformazione. [21] e [22] hanno 
proposto la propagazione di una cricca in un provino C(T) considerando sia la diffusione che aspetti 
legati al comportamento meccanico. La convalida del modello è proposta sulla base delle curve di 
spostamento del provino in direzione del carico in funzione della lunghezza della cricca. 
 
I modelli più recenti considerano inoltre un ulteriore aspetto legato al calcolo della concentrazione di 
idrogeno. Questa, infatti, si compone di due contributi: la concentrazione interstiziale, 𝐶𝐿, ovvero 
l’idrogeno diffusibile che si muove all’interno del reticolo attraverso i siti interstiziale per effetto dello 
sforzo idrostatico e la concentrazione di idrogeno intrappolato in siti ad alta energia di legame, 𝐶𝑇. 
TN = sforzo coesivo 
massimo  
δN = spostamento coesivo 
δ0 = spostamento coesivo a 
rottura 
δ1= spostamento coesivo 
alla fine del tratto lineare 
δ2 = spostamento coesivo 
alla fine del tratto plastico 
Γ0 = energia coesiva 
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Quest’ultima, strettamente legata alla microstruttura del materiale, è una componente non facile da 
definire. Pertanto, per semplificare il problema, in questi modelli si assume che l’unica fonte di trappole 
siano le dislocazioni presenti nel materiale. Si utilizzano, quindi, relazioni che permettono di legare la 
concentrazione di idrogeno intrappolato, 𝐶𝑇, con la deformazione plastica,⁡𝜀𝑝, grandezza calcolabile 
durante l’analisi. Finora le relazioni utilizzate nei modelli presenti in letteratura sono due. La prima è 
stata derivata da [23] sulla base dei risultati ottenuti precedentemente da [24] ed è così espressa: 
 
𝐶𝑇 = (49.0 ∙ 𝜀𝑝 + 0.1) ∙ 𝐶𝐿                                                                                                                    (3) 
 
La seconda invece include la densità di siti interstiziali, 𝑁𝐿, una costante di equilibrio, 𝐾𝑇, e la densità 









𝑙𝑜𝑔𝑁𝑇 = 23.26 − 2.33exp⁡(−5.5𝜀𝑝)                                                                                                    (5) 
 
Per tenere in considerazione questo aspetto legato alla concentrazione, [23] propone un modello 
costituito da tre analisi svolte una in seguito all’altra in cui si calcolano rispettivamente: 1) il valore 
dello sforzo idrostatico, 2) la concentrazione di idrogeno diffusibile, 𝐶𝐿 e 3) la concentrazione di 
idrogeno intrappolato, 𝐶𝑇, che permette di risalire alla concentrazione totale e di applicare le Eq. 1 e 2 
alla curva TSL. 
In particolare, un primo modello è presentato in [23] per un provino rettangolare intagliato a trazione, 
di acciaio inossidabile 25% Cr. Per questo primo approccio gli autori propongono una legge coesiva di 
tipo lineare che sembra consentire di raggiungere buoni risultati se confrontati con i risultati 
sperimentali. 
Nel lavoro [26], gli stessi autori implementano successivamente una legge di trazione e separazione 
polinomiale. Le due leggi coesive, lineare e polinomiale, sono confrontate applicando il modello a 
provini di trazione con intaglio a U e a V. Lo sforzo coesivo locale e il tempo richiesto per l’inizio della 
frattura sono analizzati in funzione della forma della legge di trazione e separazione e della dimensione 
degli elementi. I risultati ottenuti dal modello numerico sono messi a confronto con i dati sperimentali 
di prove di trazione valutando soprattutto l’idoneità a stimare l’inizio della propagazione. Viene messo 
in luce che la legge polinomiale e una mesh più fitta (fino a 0.5 µm) permettono di descrivere più 
accuratamente il campo dello sforzo coesivo locale. 
Un modello simile è stato sviluppato anche dal nostro gruppo di lavoro ([27], [28]), simulando delle 
prove di tenacità su provini C(T). 
Il lavoro [29] propone lo studio di un ulteriore acciaio, X70, in presenza di idrogeno considerando tre 
diverse configurazioni: materiale base, materiale termicamente trattato in modo da simulare la zona 
termicamente alterata di una saldatura e il materiale saldato. Anche in questo caso i risultati del modello 
numerico sono confrontati con i risultati sperimentali ottenuti da prove di meccanica della frattura 
effettuate su provini caricati per via elettrochimica. Sulla base del confronto con i dati sperimentali 
vengono forniti i valori dei parametri coesivi che meglio permettono di individuare l’inizio della 
propagazione per tutte e tre le configurazioni considerate e per questo tipo di acciaio. 
Per lo stesso materiale X70 in forma termicamente alterata è stato proposto anche il modello 3D [30], 
[31]. La prova simulata è un prova di trazione su un provino di tipo single edge notch. La calibrazione 
dei parametri coesivi è avvenuta sempre per confronto con i dati sperimentali e i risultati ottenuti dal 
modello sono stati confrontati con i dati ottenuti dal modello 2D in deformazione piana. A parità di 
sollecitazione sull’area netta, con il modello 3D si sono trovati valori più alti di sforzo di apertura, di 
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Un approccio differente rispetto a quello dei precedenti lavori, costituito dalle tre analisi effettuate in 
successione tra loro, è proposto da [32]. Questo lavoro presenta una nuova strategia che combina una 
parte analitica che simula la diffusione, ed una parte ad elementi finiti (FE) per l’analisi dello stato di 
sforzo. Il processo di diffusione è risolto attraverso un modello analitico mono e bidimensionale. La 
soluzione analitica viene poi utilizzata in un modello coesivo ad elementi finiti bidimensionale per 
valutare la propagazione di una cricca in ambiente idrogenato. I risultati ottenuti vengono confrontati 
con i dati sperimentali presenti in letteratura [21]. Oltre ad un buon fitting dei dati sperimentali, questa 
procedura consente di ridurre il tempo di simulazione rispetto ad un modello ad elementi finiti che 
include sia analisi di diffusione che di propagazione. 
 
2.1 Simulazioni simultanee di diffusione e di analisi dello sforzo 
 
L’approccio numerico di effettuare analisi in successione, non simultanee tra di loro, è limitativo 
soprattutto quando si vogliono simulare dei fenomeni di fatica, in cui la posizione dell’apice varia nel 
tempo. Per affrontare questi problemi, si è cercato quindi in letteratura di simulare diffusione e analisi 
di sforzo collegandole tra loro, simultaneamente, in un unico step di simulazione. Infatti, da un punto di 
vista fisico, il fenomeno di diffusione di idrogeno è strettamente legato allo stato di sforzo che si crea in 
un materiale soggetto ad un carico esterno, in particolare alla componente idrostatica che guida la 
diffusione dell’idrogeno interstiziale nel reticolo. Questi due campi si influenzano dunque 
reciprocamente. 
Molto spesso, tuttavia, in alcuni pacchetti commerciali di codici ad elementi finiti, l’accoppiamento di 
questo tipo di analisi non è implementato (ad esempio Abaqus). Piuttosto, è invece spesso presente 
l’accoppiamento tra analisi di diffusione di calore e di deformazione. Matematicamente, le equazioni di 
diffusione di calore e massa sono identiche. Pertanto, sfruttando l’analogia tra le due equazioni (Tabella 
1) è possibile creare un modello accoppiato. 
 
Tabella 1: Confronto tra equazione di diffusione di calore e massa e parametri caratteristici [33]. 





+ 𝑑𝑖𝑣𝐽𝑞 + 𝑟𝑞 = 0 
𝜕𝐶
𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣𝐽𝑚 + 𝑟𝑚 = 0 








3) 𝑟𝑚 (g/mol/s) 
 
In realtà, le equazioni che governano il problema di infragilimento da idrogeno non sono semplicemente 
quelle riportate in Tabella 1. Infatti, il legame tra concentrazione dei siti trappola e deformazione plastica 
in questo caso è definito dalle Eq. (4) e (5) che devono essere implementate dall’utente in apposite 
subroutine che consentono di risolvere il problema calcolando tutti i campi desiderati simultaneamente. 
Questo approccio è stato suggerito daErrore. L'origine riferimento non è stata trovata.] e sviluppato 
molto più in dettaglio in [33] e [35]. In questi lavori, a partire da risultati sperimentali, gli autori 
sviluppano un modello numerico in grado di valutare la vita a fatica di un componente operante in 
atmosfera satura di idrogeno. In particolare, il modello rappresenta un provino C(T) di acciaio 
inossidabile martensitico, 15-5P, caricato con idrogeno in alta pressione. Gli elementi coesivi impiegati 
per simulare la cricca sono governati da una legge di trazione e separazione definita in modo da 
considerare l’influenza del carico ciclico sulla propagazione della cricca e la concentrazione di idrogeno 
locale all’apice. Sfruttando l’analogia con l’equazione del calore si calcolano, simultaneamente allo 
stato di sforzo (campo idrostatico), anche le grandezze necessarie per il calcolo della concentrazione di 
idrogeno intrappolato assunto come negli altri modelli macroscopici associato alla deformazione 
plastica. Sulla base della concentrazione di idrogeno totale la legge di trazione e separazione è 
modificata per simulare l’effetto infragilente dell’idrogeno sulla base delle relazioni espresse in Eq. (2) 
e (3). I risultati ottenuti dal modello numerico confermano i dati sperimentali ottenuti dalle prove di 
fatica. 
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Questi lavori di recente pubblicazione sono tra i più avanzati in letteratura relativamente alla simulazione 
numerica di acciai in presenza di idrogeno, perché mostrano la possibilità di accoppiare le simulazioni 




Questo lavoro riassume lo stato dell’arte dei modelli numerici alla macroscala relativi all’infragilimento 
da idrogeno. In particolare, sono stati evidenziati aspetti positivi e negativi di ogni approccio, per fornire 
una base di partenza nello sviluppo di possibili futuri modelli numerici sempre più complessi. 
Infatti, un modello numerico ideale alla macroscala dovrebbe riassumere relazioni implementate su scale 
dimensionali inferiori, a partire da monocristalli fino ad arrivare agli acciai. La direzione che la 
letteratura scientifica sta prendendo è proprio questa, ma ancora molto lavoro deve essere impiegato 
nella ricerca delle equazioni che governano il fenomeno dell’infragilimento da idrogeno e nello sviluppo 
di legami tra le diverse scale dimensionali. 
Al momento, i modelli coesivi basati sulle leggi di trazione-separazione sembrano i più versatili, benché 
l’operazione di calibrazione di queste leggi richieda anch’essa un notevole sforzo computazionale. 
Questi modelli sono sicuramente migliorabili, e una direzione è proprio quella suggerita nel finale del 
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